
ゴムスポ
®　
技術資料

■試験サンプル

　ゴムスポ® E-4385 圧縮率 荷重値

％ kPa

■試験方法 0 0

10 42

　サンプルサイズ 50mm × 50mm × 厚み 12.5mm 20 56

　圧縮速度 10mm/分 30 73

40 99

50 137

60 201

70 327

80 668

■試験結果

＊データは実測値であり、保証値ではありません。
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