
１．物性

1.Physical properties

見掛け密度

Apparent density

引張強さ (タテ)

Tensile strength (MD)

引張強さ (ヨコ)

Tensile strength (TD)

伸　び (タテ)

Elongation at break (MD)
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Product Name 　CP-3SHR

特徴及び用途

本品は，連泡品であり，耐熱性を有したフォームです。

This product is open-cell foam and has good heat resistance.

品　　　　　　名

Characteristics and application

JIS K 6767
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Item Specifications Test method
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Elongation at break (TD)
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Compression stress-strain 50%

４．５以上

JIS K 6767

4.5≦

7
－５以内

（％） JIS K 6767

熱的安定性 B法 (ヨコ)
Dimensional stability at
elevated temperature (B) (TD)

-5～0

熱的安定性 B法 (タテ)
Dimensional stability at
elevated temperature (B) (MD)

8
－５以内

（％） JIS K 6767
-5～0

４０以上

40≦

６０以上

60≦

10

 ※ この物性規格書は、品質改良・新しい知見の為、内容を変更する場合があります。

 ※ The content of this standard might be revised due to quality improvement or new knowledge.

　　Olefin Foam Products Div., Q.A. Dept.
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